
LISTE DES SUBSTANCES REGLEMENTEES
(RSL)

Engagement Fournisseur

Le Fournisseur reconnaît que tous les articles achetés par toute marque du Groupe ETAM ne contiennent aucune 
substance interdite ou dans les proportions strictement réglementées détaillées dans le document suivant.

dans ce cahier des charges.

(RSL)

Politique Produits Chimiques

Etam.

Dans cet objectif, le Groupe Etam a créé une Liste de Substances Reglementées (RSL), qui énumère les substances 
qui sont totalement interdites ou tolérées dans une certaine proportion dans les produits de ses Marques. Cette RSL a 
également été rédigée pour se conformer aux exigences législatives et réglementaires des marchés commerciaux 
mondiaux sur lesquels les produits de la marque Etam Group sont vendus, notamment REACH et la Proposition 65. 
Cette RSL s'applique à tous les tissus, composants, produits et emballages livrés à une marque du groupe Etam.

Concernant les substances libérables, notamment tous les articles dits cosmétotextiles avec micro-encapsulation et les 

et intentionnelle, vous devez :

vous, votre représentant exclusif en Europe (nom à nous communiquer) ou par le fabricant (pour l'usage
défini de notre produit).

En tant que distributeur nous sommes responsables des produits mis sur le marché
En tant que fabricant et/ou importateur, nous vous demandons de respecter ces réglementations et notre RSL pour 
toutes nos commandes, en évaluant la conformité de tous les matériaux et produits dans le cadre du processus de 
développement produit.

Vous devez garder à l'esprit que cette RSL est susceptible d'être mise à jour deux fois par an en fonction des mises à 
jour de la réglementation. Dès qu'elle sera disponible, la RSL mise à jour vous sera envoyée et devra être appliquée 
immédiatement par votre Société.

En conséquence, vous devez valider chaque nouvelle mise à jour en ligne via votre compte personnel, afin de nous 
confirmer pour tous les articles commandés par le Groupe ETAM :

Par ailleurs, nous nous réservons le droit de vous demander des rapports d'essais, émis par l'un de nos laboratoires 
agréés, réalisés pour un ou plusieurs articles, conformément au Guide de Test RSL du Groupe Etam (voir dans la Fiche 
Produit de chaque Marque). Sur demande, vous devez fournir avant expédition les rapports d'essais attestant de votre 
conformité à notre RSL.

Le non-respect ou l'inobservation de ces spécifications peut entraîner la rupture immédiate de nos relations 
commerciales. De plus, nous nous réservons également le droit de vous réclamer des dommages et intérêts pour le 
préjudice subi.
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Liste de Substances Réglementées (RSL) du Groupe ETAM

Substance CAS# Exigence Groupe ETAM Méthode Utilisations Possibles

Substances Extrêmement Préoccupantes (SVHC)

Plusieurs

liste des SVHC

Acétophenone and 2-Phényl-2-Propanol

Acétophenone 98-86-2

2-Phényl-2-Propanol 617-94-7

Substances Acides et Alcalines

pH
Textile : 4,5 < x < 7,5

Cuir : 3,5 < x < 7,5

Textile : ISO 3071

Cuir : ISO 4045

Le test du pH permet d'identifier la présence résiduelle de 

composés chimiques sur les articles textiles susceptibles 

d'altérer le pH, pour limiter au maximum les risques 

d'irritation.

Alkylphénols (APs) /  Alkylphénols Ethoxylates (APEOs)

Nonylphénol (NP)

+ isomères mixtes
Plusieurs EN ISO 21084

Octylphénol (OP)

+ isomères mixtes
Plusieurs EN ISO 21084

Nonylphénol Ethoxylates (NPEOs) Plusieurs

Octylphénol Ethoxylates (OPEOs) Plusieurs

Colorants Azoïques
24 Subs.

(Annexe 1)

Couramment utilisés comme colorants dans l'industrie du 

textile et de l'habillement, les colorants azoïques peuvent 

libérer des amines aromatiques cancérigènes tout en se 

dégradant.

4 Subs.

(Annexe 2)
Les sels d'arylamine sont des substances dérivées de 

colorants azoïques

Bisphénols

Bisphénol-A (BPA) 80-05-7 < 1 ppm

Bisphénol S (BPS) 80-09-1 < 1000 ppm

Bisphénol B (BPB) 77-40-7 < 1000 ppm

Bisphénol F (BPF) 620-92-8 < 1000 ppm

Paraffines Chlorées

Paraffines Chlorées à Chaîne Courte

(SCCP)
85535-84-8 < 50 ppm

Cuir :

ISO 18219-1

Autres matières:

ISO 22818 

Paraffines Chlorées à Chaîne Moyenne

(MCCP)
85535-85-9 < 1000 ppm

Cuir :

ISO 18219-2

Autres matières:

ISO 22818 

Aucune SVHC ne doit être présente à plus de 0,1% 

poids/poids dans les produits fournis à une marque du 

Groupe ETAM.

La liste des SVHC est mise à jour tous les 6 mois

Substances Extrêmement Préoccupantes

(SVHC)

selon la dernière liste publié par l'ECHA

(Réglement REACH (UE))

< 0,1% poids/poids

(chaque)
SVHC screening

Le BPA peut être utilisé dans la production de résines 

époxy, de plastiques en polycarbonate, de retardateurs de 

flamme et de PVC.

Le BPS peut être utilisé comme substitut du BPA, 

notamment dans le papier thermique pour reçus.

Le BPS et le BPF peuvent être trouvés dans les agents 

fixateurs de colorants polyamides et dans les agents de 

tannage synthétique du cuir à base de sulfone et de phénol.

Le BPA et le BPS peuvent être trouvés dans les matériaux 

polymères et papiers recyclés 

Utilisation potentielle dans la mousse EVA lors de 

l'utilisation de certains agents de réticulation.

Les PCCC (SCCP) et PCCM (MCCP) sont utilisées comme 

retardateurs de flamme ou plastifiants dans les plastiques, 

caoutchoucs, encres, peintures, adhésifs et revêtements.

Ils peuvent également être trouvés sous forme d'impuretés 

dans les agents de digestion des graisses utilisés dans la 

production du cuir.

< 50 ppm (chaque)

Extraction dans 

l'acétone ou le 

méthanol GC/MS,

sonification pendant 30 

minutes à 60° C

< 20 ppm (chaque)

pour tests mixés:

2 parties : ND

3 parties : ND

Textile :

ISO 14362-1 & -3

Cuir :

ISO 17234-1 & -2

Cuir:

EN ISO 11936:2023

Autres matières:

LC/MS

Les APEO peuvent être utilisés comme détergents, agents 

de dégraissage, huiles de filage, agents mouillants, 

adoucissants, agents émulsifiants/dispersants pour 

colorants et impressions, agents d'imprégnation, agents de 

dégommage pour la production de soie, colorants et 

préparations de pigments, rembourrages en polyester et 

garnitures en duvet/plumes.

Les AP sont utilisés comme intermédiaires dans la 

fabrication d'APEO et d'antioxydants utilisés pour protéger 

ou stabiliser les polymères.

EN ISO 18254-1

pour  Cuir:
Préparation/Analyse 

échantillons selon

EN ISO 18218-1 

Total APs

<  10 ppm

Total APs + APEOs

<  100 ppm
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Substance CAS# Exigence Groupe ETAM Méthode Utilisations Possibles

Chlorophénols

Polychlorophénols
10 Subs.

(Annexe 3)
< 0,5 ppm (chaque) EN 17134-2

Les polychlorophénols sont utilisés comme agents 

antifongiques pour les matières cellulosiques naturelles 

(culture, stockage et transport) et également comme 

conservateur.

Le PCP et le TeCP ont été utilisés comme agent de 

prévention des moisissures pour le cuir/les peaux et 

comme conservateurs dans les pâtes d'impression.

Véhiculeurs Organiques Chlorés (COC)

Chlorotoluènes and

Chlorobenzènes

28 Subs.

(Annexe 4)
< 1 ppm (total) EN 17137

Les véhiculeurs organiques chlorés sont utilisés comme 

supports de colorants et agents homogénéisants dans les 

colorants, notamment pour le polyester et les mélanges de 

polyester. Ils peuvent également être utilisés comme 

solvants dans les colorants ou comme intermédiaires dans 

Diméthylfumarate_

Diméthylfumarate 624-49-7 < 0,1 ppm

Extraction par solvant 

par

IHTM or GC-MS

Le DMFu est principalement utilisé pour protéger les 

produits contre les moisissures. On le trouve dans les 

sachets de gel de silice et peut s'évaporer sur les produits 

pendant le stockage et le transport.

Colorants (Interdits et Dispersés)

Colorants Allergènes et Cancérigènes
43 Subs.

(Annexe 5)

< 20 ppm (chaque)

pour tests mixés:

2 parts : ND

3 parts : ND

DIN 54231

Les colorants Dispersés sont principalement utilisés pour 

teindre les fibres textiles en polyester, en polyamide et en 

acétate de cellulose.

éternuements et douleurs oculaires.

Retardateurs de Flammes

Retardateurs de Flammes
DBDPE / TetraBDE / PentaBDE / HexaBDE / 

HeptaBDE / OctaBDE / DecaBDE / PBDE / TBBPA 

/ PBB / BBMP / HBB / PCN / HBCDD 

+diastereoisomers 

14 Subs.

(Annexe 6)
10 ppm (chaque) EN ISO 17881-1

Retardateurs de Flammes
TDCPP / TXP / TRIS / TEPA / TCEP / BDBPP

6 Subs.

(Annexe 6)
10 ppm (chaque) EN ISO 17881-2

Retardateurs de Flammes
TCPP

Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate

Boric acid

Disodium tetraborate, anhydrous

Diboron trioxide

5 Subs.

(Annexe 6)
1000 ppm (chaque)

TCPP :

EN ISO 17881-2

Autres : 

digestion totale, 

ICP/MS

Formaldéhyde_

Formaldéhyde 50-00-0

< 16 ppm

pour tests mixés:

2 parts : ND

3 parts : ND

Textile :

ISO 14184-1

Cuir:

ISO 17226-1

Dans l'industrie textile, le formaldéhyde est utilisé dans les 

résines qui confèrent aux tissus un effet rigidifiant et 

infroissable, et plus généralement pour assurer une stabilité 

dimensionnelle. Il est également utilisé dans l'impression et 

la teinture pigmentaire, comme conservateur, et dans 

l'industrie du cuir pour le tannage ou comme agent de 

finition.

Métaux Lourds

Métaux lourds extractibles :

Antimoine (Sb)

Arsenic (AS)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)

Mercure (Hg)

Nickel (Ni)

Selenium (Se)

7440-36-0

7440-38-2

7440-39-3

7440-43-9

7440-47-3

7440-48-4

7440-50-8

7439-92-1

7439-97-6

7440-02-0

7782-49-2

< 0,2 ppm

< 0,2 ppm

< 1000 ppm

< 0.1 ppm

< 1 ppm

< 1 ppm

< 25 ppm

< 0,2 ppm

< 0.02 ppm

< 1 ppm

< 0,2 ppm

Cuir :

EN ISO 17072-1

Autres matières :

EN 16711-2

Antimoine : utilisé comme catalyseur dans la polymérisation 

du polyester, des retardateurs de flamme, des agents de 

fixation, des pigments et des alliages.

Baryum : utilisé dans les pigments pour encres, plastiques, 

revêtements de surface et dans la teinture, les mordants, 

les charges dans les plastiques, les finitions textiles et le 

tannage du cuir.

Chrome : utilisé comme additifs de teinture, agents de 

fixation des colorants, post-traitements de solidité des 

couleurs, colorants pour la laine, la soie et le polyamide et 

tannage du cuir.

Cobalt : utilisé dans les alliages, les pigments, les colorants 

et la production de boutons en plastique.

Cuivre : non utilisé dans les alliages et les pigments, et 

dans les textiles comme agent antimicrobien.

Sélénium : utilisé dans les fibres synthétiques, les peintures, 

les encres, les plastiques et les garnitures métalliques.

Arsenic, Cadmium, Plomb, Mercure, Nickel : voir les 

métaux individuels pour plus de détails

Les retardateurs de flamme sont utilisés dans les textiles en 

raison de leur stabilité et de leur résistance à la chaleur 

dans les finitions ignifuges.
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Substance CAS# Exigence Groupe ETAM Méthode Utilisations Possibles

Métaux Lourds (suite)

Arsenic 7440-38-2 < 100 ppm

Cuir :

EN ISO 17072-2

Autres matières :

EN 16711-1

Arsenic : utilisé dans les conservateurs, les pesticides et les 

défoliants pour le coton, les fibres synthétiques, les 

peintures, les encres, les garnitures et les plastiques.

Cadmium 7440-43-9

< 40 ppm

for mixed tests : ND

Cuir :

EN ISO 17072-2

Autres matières :

EN 16711-1

Cadmium  : utilisé dans les stabilisants ou dans les 

pigments pour plastiques ou enductions (PVC, 

engrais, les biocides et les peintures.

Chrome VI 18540-29-9
Textile: < 1 ppm

Cuir: < 3 ppm

Textile :

EN 16711-2 with

EN ISO 17075-1

si Cr détécté

Cuir :

EN ISO 17075-2 après 

vieillissement (ISO 

10195)

Chrome VI : utilisé dans le tannage du cuir, également dans 

le procédé « post-chromage » pour la teinture de la laine.

Plomb 7439-92-1

Revêtement de surface:

< 50 ppm

Substrat accessible:

< 50 ppm

Métal:

CPSC-CH-E1001-08.3

Non-métal:

CPSC-CH-E1002-08.3

Revêtement de surface:

CPSC-CH-E1003-09.1

Plomb : utilisé dans les alliages, les plastiques, les 

peintures, les encres, les pigments et les revêtements de 

surface.

Mercure 7439-97-6 < 0,5 ppm

Cuir :

EN ISO 17072-2

Autres matières :

EN 16711-1

Mercure : utilisé dans les pesticides et comme contaminant 

dans la soude caustique. Également utilisé dans les 

peintures et comme catalyseur dans la fabrication du PU et 

du chlorure de vinyle destinés à être utilisés dans le PVC.

Nickel 7440-02-0 Non Detecté (ND)

Articles métalliques 

non revêtus:

EN 1811 + A1

Articles métalliques 

revêtus:

EN 12472, EN 1811 + 

A1

Nickel : utilisé pour le placage des alliages et pour 

améliorer la résistance à la corrosion et la dureté des 

alliages. On le retrouve également sous forme d'impuretés 

dans les pigments et les alliages.

N-Nitrosamines

Nitrosamines
9 Subs.

(Annexe 7)
< 0,5 ppm (chaque)

EN ISO 19577 et la 

confirmation des 

résultats positifs par 

LC/MS

Les nitrosamines sont associées aux produits à base de 

caoutchouc et de latex, aux intermédiaires chimiques et 

aux cosmétiques finis.

Composés organostanniques

Organo Etains
18 Subs.

(Annexe 8)

 TBT/TPhT

< 0,5 ppm (chaque)

Autres

< 1 ppm (chaque)

Tin test en premier

Si total détecté  > 50 

ppm  rechercher le 

détail des organo 

étains présents =>

CEN ISO/TS 16179

or

EN ISO 22744-1

Les composés organostanniques sont principalement 

utilisés comme stabilisants thermiques pour plastiques, 

agents catalytiques, biocides industriels et antisalissures 

pour peintures.

Dans les textiles, les organostanniques sont associés aux 

plastiques/caoutchoucs, aux encres, à la peinture, aux 

paillettes métalliques, au PU et aux matériaux de transfert 

thermique.
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Substance CAS# Exigence Groupe ETAM Méthode Utilisations Possibles

Substances Per- et Polyfluoroalkylées (PFAS)

toutes les PFAS

tel que mesuré par le fluor organique total

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 50 ppm

EN 14582

ou ASTM D7359

Sulfonate de Perfluorooctane (PFOS)

et substances apparentées

Plusieurs.

(Annexe 9)

Acide Perfluorooctanoïque (PFOA)

et ses sels

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 25 ppb (total)

Substances apparentées au PFOA
Plusieurs.

(Annexe 9)
< 1000 ppb (total)

Acide Perfluorohexane-1-sulfonique (PFHxS)

et ses sels

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 25 ppb (total)

Substances apparentées au PFHxS
Plusieurs.

(Annexe 9)
< 1000 ppb (total)

Acides Perfluorocarboxyliques C9-C14 

(PFCA)

et leurs sels

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 25 ppb (total)

Substances apparentées

aux PFCA en C9-C14

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 260 ppb (total)

PFHxA

et ses sels

Plusieurs.

(Annexe 9)
< 25 ppb (total)

Substances apparentées au PFHxA
Plusieurs.

(Annexe 9)
< 1000 ppb (total)

Pesticides et Herbicides agricoles

Pesticides
86 Subs.

(Annexe 10)

Certifié biologique:

< 0,05 ppm (chaque)

Autres:

< 0,5 ppm (chaque)

EN ISO 15913

ou EPA 8081/EPA 

8151A

ou BVL L 00.00-

34:2010-09

Les pesticides peuvent être présents dans les fibres 

naturelles, principalement le coton.

Phtalates_

Phtalates
26 Subs.

(Annexe 11)
< 100 ppm (total)

Textiles:

GC/MS, EN ISO 

14389:2014

Autres matières:

GC/MS

Préparation 

échantillons pour 

toutes les matières:

CPSC-CH-C1001-09.4

Les phtalates sont des plastifiants utilisés dans la 

fabrication de polymères (principalement le PVC) et à 

différentes étapes du processus de production textile. Leur 

utilisation améliore la malléabilité des matières plastiques et 

facilite leur moulage en abaissant leur température de 

transition vitreuse. Ces phtalates se retrouvent 

principalement dans les films polymères des enductions 

textiles.

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAHs)_

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(PAHs)

24 Subs.

(Annexe 12)

< 0,5 ppm (chaque)

< 5 ppm (total)

AFPS GS

ou EN 17132

ou ISO 16190

Les HAP peuvent être présents dans le caoutchouc, les 

plastiques, les laques et les enductions. On les retrouve 

souvent dans les semelles extérieures des chaussures et 

dans les pâtes d'impression pour sérigraphies.

Les HAP peuvent être présents sous forme d'impuretés 

dans le noir de carbone. Ils peuvent également se former à 

partir de la décomposition thermique de matériaux recyclés 

lors du retraitement.

Autres Substances

Quinoline 91-22-5 < 50 ppm DIN 54231
La Quinoline est utilisée dans la fabrication de colorants ou 

comme solvant dans les résines

Résorcinol 108-46-3 <1000 ppm TBC

Le Resorcinol a de nombreuses utilisations industrielles : 

tannage ; fabrication de résines, d'adhésifs ; de colorants ; 

cosmétiques ; teinture et impression des tissus. Le 

résorcinol est également utilisé comme antiseptique, 

antifongique et desséchant.

Les PFAS peuvent être utilisés dans les agents 

commerciaux hydrofuges, oléofuges et antitaches ainsi que 

dans les membranes respirantes qui éliminent l'humidité.

Le PFOA et le PFOS ont été utilisés pour conférer aux 

textiles, aux vêtements, au cuir et aux chaussures une 

résistance à la saleté, à l'huile et à l'eau.

Dans le traitement des textiles, le PFOA est également 

utilisé dans les polymères comme le polytétrafluoroéthylène 

(PTFE).

Dans le traitement des textiles, le PFOS est également 

utilisé comme agent mouillant pour améliorer la couverture 

et la pénétration des substances, et pour améliorer la 

teinture et comme liant dans les tissus non tissés.

EN ISO 23702-1

ou

EN 17681-1 

& 17681-2
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Substance CAS# Exigence Groupe ETAM Méthode Utilisations Possibles

Solvants

DMAC - N,N-Diméthylacétamide 127-19-5 < 1000 ppm
Le DMAC est un solvant pouvant être utilisé dans le filage 

des fibres élasthanne et acrylique.

68-12-2 <   500 ppm
Le DMFa est un solvant qui peut être utilisé dans la 

production de fibres acryliques ou dans les revêtements en 

polyuréthane (PU) trempé.

NMP - N-méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4 < 1000 ppm

Le NMP peut être utilisé dans la fabrication de fibres 

synthétiques (production de polymères, filage de polyester, 

=> odeur d'essence), également comme traitement de 

surface pour les textiles, les résines et les plastiques 

métallisés, ou comme décapant de peinture.

Formamide 75-12-7 < 1000 ppm Sous-produit de la production de mousses EVA.

Composés Organiques Volatiles (VOC)

Composés Organiques Volatiles (VOC) :

Benzène

+ liste des VOC

71-43-2

+ 16 Subs.

(Annexe 13)

< 5 ppm (Benzène)

< 1000 ppm (total autres)

général VOC screening:

GC/MS headspace 45 

minutes à

120° C

Les COV sont associés aux procédés à base de solvants 

tels que les revêtements en polyuréthane et les 

colles/adhésifs à base de solvants.

Ils ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage des 

installations ou le nettoyage localisé.

Le benzène est un solvant utilisé dans les caoutchoucs, les 

plastiques, les adhésifs, les lubrifiants, etc.

Textile :

EN 17131

Autres matières:

ISO 16189 

page 6/11



CAS no. Substances CAS no. Substances 

92-67-1 Biphenyl-4-ylamine 4-aminobiphényl Xenylamine 3165-93-3 4-chloro-o-toluidinium chloride

92-87-5 Benzidine 553-00-4 2-Naphthylammoniumacetate

95-69-2 4-chloro-o-toluidine 39156-41-7 4-methoxy-m-phenylene diammonium sulphate; 2,4-diaminoanisole sulphate

92-59-8 2-naphtylamine 21436-97-5 2,4,5-trimethylaniline hydrochloride

97-56-3

99-55-8 5-nitro-o-toluidine

106-47-8 4-chloroaniline

615-05-4 4-methoxy-m-phenylenediamine

101-77-9 CAS no. Substances 

91-94-1 87-86-5 Pentachlorophenol (PCP)

119-90-4 4901-51-3 2,3,4,5-Tetrachlorophenol (TeCP)

119-93-7 58-90-2 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (TeCP)

838-88-0 935-95-5 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (TeCP)

120-71-8 6-methoxy-m-toluidine p-cresidine 15950-66-0 2,3,4-Trichlorophenol (TriCP)

101-14-4 933-78-8 2,3,5-Trichlorophenol (TriCP)

101-80-4 933-75-5 2,3,6 Trichlorophenol (TrCP)

139-65-1 4,4-thiodianiline 95-95-4 2,4,5-Trichlorophenol (TriCP)

95-53-4 o-toluidine 2-aminotoluene 88-06-2 2,4,6-Trichlorophenol (TriCP)

95-80-7 4-methyl-m-phenylenediamine 609-19-8 3,4,5-Trichlorophenol (TriCP)

137-17-7 2,4,5-trimethylaniline

90-04-0 o-anisidine 2-methoxyaniline

60-09-3 4-amino azobenzene

95-68-1 2,4 xylidine

87-62-7 2,6 xylidine

CAS no. Substances CAS no. Substances 

5216-25-1 α,α,α,4-tetrachlorotoluene 875-40-1 2,3,4,6-Tetrachlorotoluene

98-07-7 α,α,α-trichlorotoluene 1006-31-1 2,3,5,6-Tetrachlorotoluene

100-44-7 α-chlorotoluene 877-11-2 Pentachlorotoluene

95-49-8 2-Chlorotoluene 541-73-1 1,3-Dichlorobenzene

108-41-8 3-Chlorotoluene 106-46-7 1,4-Dichlorobenzene

106-43-4 4-Chlorotoluene 87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene

32768-54-0 2,3-Dichlorotoluene 120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene

95-73-8 2,4-Dichlorotoluene 108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene

19398-61-9 2,5-Dichlorotoluene 634-66-2 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene

118-69-4 2,6-Dichlorotoluene 634-90-2 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene

95-75-0 3,4-Dichlorotoluene 95-94-3 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

2077-46-5 2,3,6-Trichlorotoluene 608-93-5 Pentachlorobenzene

6639-30-1 2,4,5-Trichlorotoluene 118-74-1 Hexachlorobenzene

76057-12-0 2,3,4,5-Tetrachlorotoluene 95-50-1 1,2-Dichlorobenzene

CAS no. C.I General name CAS no. C.I General name

2475-45-8 C.I Disperse blue 1 6300-37-4 C.I Disperse yellow 7

2475-46-9 C.I Disperse blue 3 6373-73-5 C.I Disperse yellow 9

3179-90-6 C.I Disperse blue 7 6250-23-3 C.I Disperse yellow 23

3860-63-7 C.I Disperse blue 26 12236-29-2 C.I Disperse yellow 39

12222-75-2 C.I Disperse blue 35 54824-37-2 C.I Disperse yellow 49

12222-97-8 C.I Disperse blue 102 54077-16-6 C.I Disperse yellow 56

12223-01-7 C.I Disperse blue 106 3761-53-3 C.I Acid red 26

61951-51-7 C.I Disperse blue 124 569-61-9 C.I Basic red 9

23355-64-8 C.I Disperse brown 1 2437-29-8 C.I Basic green 4

2581-69-3 C.I Disperse orange 1 548-62-9 C.I Basic violet 3

730-40-5 C.I Disperse orange 3 632-99-5 C.I Basic violet 14

82-28-0 C.I Disperse orange 11 2580-56-5 C.I Basic blue 26

1223-33-5 C.I Disperse orange 37 1937-37-7 C.I Direct black 38

13301-61-6 C.I Disperse orange 76 2602-46-2 C.I Direct blue 6

51811-42-8 C.I Disperse orange 59 16071-86-6 C.I Direct brown 95

85136-74-9 C.I Disperse orange 149 573-58-0 C.I Direct red 28

2872-52-8 C.I Disperse red 1 6786-83-0 C.I.Solvent blue 4

2872-48-2 C.I Disperse red 11 60-11-7 C.I.Solvent yellow 2

3179-89-3 C.I Disperse red 17 60-09-3 C.I.Solvent yellow 1

61968-47-6 C.I Disperse red 151 97-56-3 C.I.Solvent yellow 3

119-15-3 C.I Disperse yellow 1 561-41-01 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol

2832-40-8 C.I Disperse yellow 3

Annexe 1 : liste des Colorants Azoïques

Annexe 5 : liste des Colorants Allergènes et Cancérigènes

Annexe 4 : liste des Véhiculeurs Organiques Chlorés (COC)

Annexe 3 : liste des Polychlorophénols

Annexes :
Listes détaillées des Substances
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CAS no. Substances Méthode

84852-53-9 Decabromodiphenyl ethane (DBDPE) EN ISO 17881-1

40088-47-9 Tetrabromodiphenylether (TetraBDE) EN ISO 17881-1

32534-81-9 Pentabromodiphenylether (PentaBDE) EN ISO 17881-1

366483-60-0 Hexabromodiphenylether (HexaBDE) EN ISO 17881-1

68928-80-3 Heptabromodiphenylether (HeptaBDE) EN ISO 17881-1

32536-52-0 Diphenylether, octabromo derivative (OctaBDE) EN ISO 17881-1

1163-19-5 Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE) EN ISO 17881-1

various All other Polybrominated diphenyl ether (PBDE) EN ISO 17881-1

79-94-7 Tetrabromobisphenol A (TBBPA) EN ISO 17881-1

59536-65-1 Polybromobiphenyls, Polybrominatedbyphenyls (PBB) EN ISO 17881-1

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

and all major diastereoisomers identified
Alpha-hexabromocyclododecane

Beta-hexabromocyclododecane

Gamma-hexabromocyclododecane

EN ISO 17881-1

3296-90-0 2,2-bis(bromomethyl)-1,3- propanediol (BBMP) EN ISO 17881-1

36355-01-8 Hexabromobiphenyl (HBB) EN ISO 17881-1

70776-03-3 Polychlorinated Naphtalene (PCN) EN ISO 17881-1

13674-87-8 Tris(1,3-dichloro-isopropyl) phosphate (TDCPP) EN ISO 17881-2

25155-23-1 Trixylyl phosphate (TXP) EN ISO 17881-2

126-72-7 Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) EN ISO 17881-2

545-55-1 Tris(aziridinyl)phosphinoxide (TEPA) EN ISO 17881-2

115-96-8 Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP) EN ISO 17881-2

5412-25-9 Bis(2,3-dibromopropyl)phosphate (BDBPP) EN ISO 17881-2

13674-84-5 Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP) EN ISO 17881-2

12267-73-1 Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate total digestion, ICP/MS

10043-35-3

11113-50-1
Boric acid total digestion, ICP/MS

1303-96-4

1330-43-4

12179-04-3 

Disodium tetraborate, anhydrous total digestion, ICP/MS

1303-86-2 Diboron trioxide total digestion, ICP/MS

CAS no. Substances

62-75-9 N-Nitrosodimethylamine (NDMA)

55-18-5 N-Nitrosodiethylamine (NDEA)

621-64-7 N-Nitrosodipropylamine (NDPA)

924-16-3 N-Nitrosodibutylamine (NDBA)

100-75-4 N-Nitrosopiperidine (NPIP)

930-55-2 N-Nitrosopyrrolidine (NPYR)

59-89-2 N-Nitrosomorpholine (NMOR)

614-00-6 N-Nitroso N-methyl N-phenylamine (NMPhA)

612-64-6 N-Nitroso N-ethyl N-phenylamine (NEPhA)

CAS no. Substances

various Tributyltin (TBT)

various Triphenyltin (TPhT)

various Dibutyltin (DBT)

various Dioctyltin (DOT)

various Monobutyltin (MBT)

various Monoctyltin (MOT)

various Tricyclohexyltin (TCyHT)

various Trimethyltin (TMT)

various Trioctyltin (TOT)

various Tripropyltin (TPT)

various Dimethyltin (DMT)

various Diphenyltin (DPhT)

various Diipropyltin (DPT)

various Monomethyltin (MMT)

various Monophenyltin (MPhT)

1461-25-2 Tetrabutyltin (TeBT)

597-64-8 Tetraethyltin (TeET)

3590-84-9 Tertaoctyltin (TeOT) <1 ppm

10 ppm

Annexe 7 : liste des Nitrosamines

Etam Group Limit

< 0,5 ppm

< 0,5 ppm

<1 ppm

Annexe 8 : liste des Organo Etains

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

10 ppm

10 ppm (each)

10 ppm

1000 ppm

1000 ppm

<1 ppm

1000 ppm

<1 ppm

<1 ppm

Exigence  Gr.Etam

10 ppm

1000 ppm

1000 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

10 ppm

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

<1 ppm

Annexe 6 : liste des Retardateurs de Flammes

<1 ppm
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CAS no. Substances CAS no. Substances

1763-23-1 Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) 4151-50-2 N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamide (N-Et-FOSA)

2795-39-3 Perfluorooctanesulfonic acid, potassium salt (PFOS-K) 31506-32-8 N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamide (N-Me-FOSA)

29457-72-5 Perfluorooctanesulfonic acid, lithium salt (PFOS-Li) 1691-99-2 2-(N-Ethylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol (N-Et-FOSE)

29081-56-9 Perfluorooctanesulfonic acid, ammonium salt (PFOS-NH4) 24448-09-7 2-(N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamido)-ethanol (N-Me-FOSE)

70225-14-8 Perfluorooctane sulfonate diethanolamine salt (PFOS-NH(OH)2) 307-35-7 Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride (POSF)

56773-42-3 Perfluorooctanesulfonic acid, tetraethylammonium salt (PFOS-N(C2H5)4) 754-91-6 Perfluorooctane sulfonamide (PFOSA)

4021-47-0 Sodium perfluorooctane sulfonate

91036-71-4 Magnesium bis(heptadecafluorooctanesulphonate)

CAS no. Substances CAS no. Substances

335-67-1 Perfluorooctanoic acid (PFOA) 39108-34-4 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic acid (8:2 FTS)

335-95-5 Sodium perfluorooctanoate (PFOA-Na) 376-27-2 Methyl perfluorooctanoate (Me-PFOA)

2395-00-8 Potassium perfluorooctanoate (PFOA-K) 3108-24-5 Ethyl perfluorooctanoate (Et-PFOA)

335-93-3 Silver perfluorooctanoate (PFOA-Ag) 678-39-7 2-Perfluorooctylethanol (8:2 FTOH)

335-66-0 Perfluorooctanoyl fluoride (PFOA-F) 27905-45-9 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl acrylate (8:2 FTA)

3825-26-1 Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 1996-88-9 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl methacrylate (8:2 FTMA)

27854-31-5 2H,2H-Perfluorodecanoic acid (H2PFDA)

507-63-1 Perfluoro-1-iodooctane 

882489-14-7 Tetrabutylphosphonium 2H,2H-Perfluorodecanoate

CAS no. Substances CAS no. Substances

355-46-4 Perfluorohexane Sulfonic acid (PFHxS) 341035-71-0 Perfluorohexanesulfonic acid, Gallium(3+) salt (3:1)
3871-99-6 Perfluorohexane Sulfonic acid, potassium salt (PFHxS-K) 350836-93-0 Perfluorohexanesulfonic acid, Scandium(3+) salt (3:1)
55120-77-9 Perfluorohexane Sulfonic acid, lithium salt (PFHxS-Li) 41184-65-0 Perfluorohexanesulfonic acid, Neodymium(3+) salt (3:1)
68259-08-5 Perfluorohexane Sulfonic acid, ammonium salt (PFHxS-NH4) 41242-12-0 Perfluorohexanesulfonic acid, Yttrium(3+)  salt (3:1)
82382-12-5 Perfluorohexane Sulfonic acid, sodium salt (PFHxS-Na) 92011-17-1 Cesium perfluorohexanesulfonate
1000597-52-3 Benzyltriphenylphosphanium tridecafluorohexane-1-sulfonate 70136-72-0 Perfluorohexanesulfonic acid, Zinc salt 
108427-54-9 N,N,N-Tributylbutan-1-aminium tridecafluorohexane-1-sulfonate
108427-55-0 Tetraethylammonium perfluorohexane sulfonate
1187817-57-7 Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid-pyrrolidine 425670-70-8 Tris(4-tert-butylphenyl)sulfanium tridecafluorohexane-1-sulfonate

72033-41-1 Triethylammonium perfluorohexane sulfonate

910606-39-2 (4-Methylphenyl)diphenylsulfanium tridecafluorohexane-1-sulfonate

144116-10-9 Triphenylsulfanium tridecafluorohexane-1-sulfonate
423-50-7 Perfluorohexylsulfonyl fluoride
55591-23-6 Perfluorohexylsulfonyl chloride

153443-35-7 Diphenyliodanium tridecafluorohexane-1-sulfonate
189274-31-5 Tetramethylammonium perfluorohexane sulfonate CAS no. Substances

68259-15-4 N-Methylperfluoro-1-hexanesulfonamide (N-Me-FHxSA)

41997-13-1 Perfluorohexane sulfonamide (PFHxSA)
213740-81-9 Bis(4-tert-butylphenyl)iodanium tridecafluorohexane-1-sulfonate 50598-28-2 N-[3-(dimethylamino)propyl]  tridecafluorohexanesulphonamide
341548-85-4 Bis(4-methylphenyl)(phenyl)sulfanium tridecafluorohexane-1-sulfonate 67584-57-0 2-[methyl[(tridecafluorohexyl) sulphonyl]amino]ethyl acrylate))

CAS no. Substances CAS no. Substances

375-95-1 Perfluorononanoic Acid (PFNA, C9-PFCA) 17741-60-5 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl acrylate (10:2 FTA)

335-76-2 Perfluorodecanoic Acid (PFDA, C10-PFCA) 2144-54-9 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl methacrylate (10:2 FTMA)

2058-94-8 Perfluoroundecanoic Acid (PFUnA, C11-PFCA) 865-86-1 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanol (10:2 FTOH)

307-55-1 Perfluorododecanoic Acid (PFDoA, C12-PFCA) 34598-33-9 2H,2H,3H,3H-Perufloroundecanoic acid (H4PFUnA)

72629-94-8 Perfluorotridecanoic Acid (PFTrDA, C13-PFCA) 39239-77-5 1H,1H,2H,2H-perfluorotetradecan-1-ol (12:2 FTOH)

376-06-7 Perfluorotetradecanoic Acid (PFTeDA, C14-PFCA) 120226-60-0 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecanesulphonic acid (10:2 FTS)

172155-07-6 Perfluoro-3-7-dimethyloctanecarboxylate (PF-3,7-DMOA) 2043-53-0 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide (10:2 FTI)

21049-39-8 Sodium heptadecafluorononanoate 30046-31-2 1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyl iodide (12:2 FTI)

4149-60-4 Perfluorononanoate ammounium salt 335-77-3 Perfluorodecane sulfonic Acid 

21049-38-7 Potassium perfluorononanoate 2806-15-7 Sodium perfluorodecanesulfonate

60871-92-3 Lithium perfluorononanoate 2806-16-8 Potassium perfluorodecanesulfonate

3830-45-3 Sodium nonadecafluorodecanoate 67906-42-7 Perfluorodecanesulfonic acid ammonium salt

3108-42-7 Perfluorodecanoate ammonium salt 101947-16-4 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyltriethoxysilane 

51604-85-4 Potassium perfluorodecanoate 83310-58-1 Potassium 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoate

60871-96-7 Sodium perfluoroundecanoate 2043-54-1 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide

4234-23-5 Ammonium perfluoroundecanoate

3793-74-6 Ammonium tricosafluorododecanoate

CAS no. Substances

307-24-4 Perfluorohexanoic Acid (PFHxA, C6-PFCA)

27619‐97‐2 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic acid (6:2 FTS)

647-42-7 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanol (6:2 FTOH)

PFOA et ses sels PFOA-substances apparentées

PFHxS-substances apparentées

PFHxA, ses sels, et substances apparentées

1329995-69-8
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-

tridecafluorohexane-1-sulfonate

4-{[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)naphthalen-1-yl]methylidene}-N,N-

dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium tridecafluorohexane-1-sulfonate
866621-50-3

Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with perfluorohexanesulfonic acid 

(1:1)

PFOS et substances apparentées

251099-16-8 Didecyldimethyl ammonium perfluorooctane sulfonate (PFOS-N(C10H21)2(CH3)2)

4-{[4-(Diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)naphthalen-1-yl]methylidene}-N,N-

diethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium tridecafluorohexane-1-sulfonate
1310480-24-0

911027-68-4
{4-[(2-Methylprop-2-enoyl)oxy]phenyl}diphenylsulfanium tridecafluorohexane-1-

sulfonate

1310480-27-3

1310480-28-4

1329995-45-0

1462414-59-0

202189-84-2

1-(Carboxymethyl)-4-(2-{4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-

1H,2H,3H,3aH,4H,8bH-cyclopenta[b]indol-7-yl}ethenyl)quinolin-1-ium 

tridecafluorohexane-1-sulfonate

Tert-butylazanium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonate

928049-42-7

Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-

dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-

tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1)

PFHxS et ses sels

Annexe 9 : liste des PFAS

421555-74-0 Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, perfluorohexanesulfonate (1:1)

70225-16-0 Tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2'-iminodiethanol (1:1)

Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with perfluorohexanesulfonic 

acid (1:2)

4-{[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)naphthalen-1-yl]methylidene}-N,N-

dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium tridecafluorohexane-1-sulfonate
Beta-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-

1-sulfonate

421555-73-9

page 9/11



CAS no. Substances CAS no. Substances 

33213-65-9 Endosulfan Beta

72-20-8 Endrine

94-75-7 2,4-D 66230-04-4 Esfenvalerate

93-76-5 2,4,5-T 106-93-4 Ethylendibromid

135410-20-7 51630-58-1 Fenvalerate

160430-64-8 Various Halogenated naphthalenes, including polychlorinated naphthalenes (PCNs)

116-06-3 Aldicarb 76-44-8 Heptachlor

309-00-2 Aldrine 1024-57-3 Heptachlorepoxide

86-50-0 Azinphos Methyl 36355-01-8 Hexabromobiphenyl

2642-71-9 Azinphos Ethyl 118-74-1 Hexachlorobenzene

4824-87-6 Bromophos-ethyl 319-84-6 Hexachlorcyclohexane -alpha

2425-06-1 Captafol 319-85-7 Hexachlorcyclohexane -beta

63-25-2 Carbaryl 319-86-8 Hexachlorcyclohexane - gamma

510-15-6 Chlorbenzilat 105827-78-9

57-74-9 Chlordane 138261-41-3

6164-98-3 Chlordimeform 465-73-6 Isodrine

470-90-6 Chlorfenvinphos 4234-79-1 Kelevane

1897-45-6 Chlorthalonil 143-50-0 Kepone

210880-92-5 Clothianidin 58-89-9

56-72-4 Coumaphos 121-75-5 Malathion

68359-37-5 Cyfluthrin 94-74-6 MCPA

91465-08-6 Cyhalothrin 94-81-5 MCPB

52315-07-8 Cypermethrin 93-65-2 Mecoprop

78-48-8 S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate (Tribufos) 10265-92-6 Metamidophos

52918-63-5 Delatamethrin 72-43-5 Methoxychlor

53-19-0 2385-85-5 Mirex

72-54-8 6923-22-4 Monocrotophos

3424-82-6 150824-47-8 Nitenpyram

72-55-9 56-38-2 Parathion

789-02-6 298-00-0 Parathion-methyl

50-29-3 1825-21-4 Pentachloroanisole

333-41-5 Diazinon 72-56-0 Perthane

1085-98-9 Dichlofluanide 7786-34-7 Phosdrin/Mevinphos

120-36-5 Dichlorprop 31218-83-4 Propethamphos

115-32-2 Dicofol 41198-08-7 Profenophos

141-66-2 Dicrotophos 13593-03-8 Quinalphos

60-57-1 Dieldrine 82-68-8 Quintozene

60-51-5 Dimethoate 8001-50-1 Strobane

88-85-7 Dinoseb + its sels & acetate 297-78-9 Telodrine

165252-70-0 Dinotefuran 111988-49-9 Thiacloprid

153719-23-4 Thiamethoxam

80001-35-2 Toxaphène (Camphechlor)

115-29-7 Endosulfan 731-27-1 Tolylfluanide

959-98-8 Endosulfan Alpha 1582-09-08 Trifluraline

CAS no.

68515-51-5

71888-89-6

68515-42-4

68515-50-4

84777-06-0

68648-93-1

85-68-7

117-81-7

26040-51-7

117-82-8

84-74-2

84-61-7

84-66-2

84-69-5

26761-40-0

71850-09-4

28553-12-0

27554-26-3

605-50-5

131-11-3

84-75-3

117-84-0

84-76-4

131-18-0

131-16-8

776297-69-9

DnHP   - Di-n-hexyl phtalate

DNOP  - Di-n-octylphthalate

DNP     - Dinonyl phthalate

DnPP   - Di-n-pentyl phthalate

DPRP   - Dipropyl phthalate

nPIPP   - N-pentyl-isopentylphthalate

Annexe 11 : liste des Phtalates
Substances 

Annexe 10 : liste des Pesticides

Acetamiprid

93-72-1
2-(2,4,5-trichlorophenoxy) propionic acid, its

salts and compounds; 2,4,5-TP

DTTB (4, 6-Dichloro-7 (2,4,5-trichlorophenoxy)

-2-Trifluoro methyl benz imidazole)

BBP       - Benzyl butyl phthalate

DEHP    - Bis-(2 ethylhexyl)-phtalate

Imidacloprid

              - 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters

DIHP     - 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich

DHNUP - 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

              - 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

DPP       - 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear 

DIPP     - Diisopentylphtalate

DMP     - Dimethylphthalate

DIDP     - Di-isodecyl phthalate

DIHxP   - Diisohexyl phtalate

DINP     - Di-iso-nonylphthalate

DIOP     - Diisooctyl phthalate

              - Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate

DMEP   - Bis(2-methoxyethyl) phtalate

DBP      - Dibutyl phtalate

DCHP   - Dicyclohexyl phtalate

DEP      - Diethylphthalate

DIBP     - Diisobutyl phtalate

63405-99-2

page 10/11



CAS no. Substances CAS no. Substances

56-55-3 Benzo[a]anthracene (BaA) 71-43-2 Benzene

50-32-8 Benzo[a]pyrene (BaP) 75-15-0 Carbon Disulphide

205-99-2 Benzo[b]fluoranthene (BbF) 56-23-5 Carbon tetrachloride

192-97-2 Benzo[e]pyrene (BeP) 67-66-3 Chloroform

205-82-3 Benzo[j]fluoranthene (BjF) 108-94-1 Cyclohexanone

207-08-9 Benzo[k]fluoranthene (BkF) 107-06-2 1,2-Dichloroethane

218-01-9 Chrysene (CHR) 75-35-4 1,1-Dichloroethylene

53-70-3 Dibenzo[a,h]anthracene (DBA) 100-41-4 Ethylbenzene

83-32-9 Acenaphthene (ANA) 76-01-7 Pentachloroethane

208-96-8 Acenaphthylene (ANY) 630-20-6

120-12-7 Anthracene (ANT) 79-34-5 1,1,2,2 -Tetrachloroethane

191-24-2 Benzo[g,h,i]perylene (BPE) 127-18-4 Tetrachloroethylene (PERC)

86-73-7 Fluorene (FLU) 108-88-3 Toluene

206-44-0 Fluoranthene (FLT) 71-55-6 1,1,1- Trichloroethane

193-39-5 Indeno[1,2,3-cd]pyrene (IPY) 79-00-5 1,1,2- Trichloroethane

91-20-3 Naphthalene (NAP) 79-01-6 Trichloroethylene

85-01-8 Phenanthrene (PHE) 1330-20-7

129-00-0 Pyrene (PYR) 108-38-3

27208-37-3 Cyclopenta[c,d]pyrene 95-47-6

192-65-4 Dibenzo[a,e]pyrene 106-42-3

189-64-0 Dibenzo[a,h]pyrene

189-55-9 Dibenzo[a,i]pyrene

191-30-0 Dibenzo[a,l]pyrene

2381-21-7 1-Methylpyrene

Annexe 12 : liste des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAHs) Annexe 13 : liste des Composés Organiques Volatiles (VOC)

Xylene (ortho-, meta-, para)
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